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2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

KONU

Bu teknik sartname Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi icin satin alinacak olan Ozel Gorev
Kiyafetlerinden kishik tisorte ait teknik, dikis, model 6zellikleri, logo ve amblemler ile
numune alma, kontrol ve muayene metotlari, ambalajlama, etiketleme ve garanti sartlari

hususlarin1 kapsamaktadir.

GENEL OZELLIKLER
Kiyafet kiglik tigortten olusmaktadir.

Teslim edilecek numuneler, iirlinler ve iiretimde kullamlan malzemelerde teknik

sartnamede belirtilen istek ve Ozellikler (sekil, bigim, zarafet ve iscilik kalitesi vb.)

esastir.

Ek 1°deki listede verilen yasakli Azo boyar maddeler, alerjik boyarmaddeler ve
kanserojen boyarmaddeler kullamlmayacaktir. Bu hususla ilgili belge, istekli firma
tarafindan ihale teklif zarfinda sunulacaktir. Ayrica bu belge, muayene ve kabul

asamasinda teslim edilen {iriinler i¢in de sunulacaktir.

Thaleye teklif veren istekliler;, UMKE Ozel Gorev Kiyafetlerinden kishik tisort
kumasinin ve yardimei malzemelerinin bu Teknik Sartname’nin 3. Maddesi’nde
belirtilen o6zelliklere uygun olduguna iliskin Kamu Kurum ve Kuruluslarindan,
Universitelerin Tekstil Miihendisligi Boliimlerinden veya akredite olmus &zel
laboratuvardan alinmis analiz raporunu ve ayni zamanda {iretime temel olusturmak
agisindan Teknik Sartname’ye uygun olarak bay ve bayan beden Olgiilerine gore
dikilmis XS, L ve XL beden kislik tisoért numuneleri ile kiglik tisért kumasindan bir
metre numune, fermuar tiplerinden beser tane drnek numuneyi Thale asamasinda teklif

zarfi ile birlikte Idare’ye teslim edecektir.

Ihale asamasinda teslim edilen numuneler, Teknik Sartname’nin 2.4 maddesinde
belirtilen hususlar ile model 6zelligine dair oran ve estetik deger itibariyle onaylanarak
Idare tarafindan miihiirlenecektir. Uriinlerin teslimatinda da miihiirlenen numuneler esas

alinacaktir. Kiyafetlerin dokuma ve terbiye iglemleri ile goriinim (model) &zellikleri,
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2.6.

2.7,

2.8.

2.9,

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

tutum Ozellikleri ve dikim kalitesi miihiirlii numunesinden daha asagi seviyede

olmayacaktir.

Thale asamasinda verilen numunelerin ve muayene kabul asamasinda teslim edilen
tirlinlerin teknik sartnamede istenilen test ve oOzellikleri karsilayip karsilamadig:
hususunun Idare’ce gerekli goriilmesi durumunda, bu {irinler varsa Idare’nin kendi
laboratuvarinda yoksa Kamu Kurum ve Kuruluslarina, Universitelerin Tekstil
Miihendislii Boliimleri’'ne ait laboratuvarlarda bu da miimkiin olmaz ise ozel
laboratuvarlarda analize tabi tutulacaktir. Uygun goriilmeyen numuneler ve iiriinler
reddedilecektir. Test ve analizler ile ilgili tiim masraflar, yiiklenici tarafindan

karsilanacaktir.

Ihaleyi kazanan yiklenici, alim talep edilen tiim bedenlerden birer numune
hazirlayarak Idare’ye teslim edecek ve Idare’nin onayr alindiktan sonra seri iiretime

baglayacaktir.

Teknik sartnamede atifta bulunulan standartlarda herhangi bir degisiklik, revizyon,
giincelleme yiirirliikten kalkma gibi degisiklikler olmasi halinde degisiklik, giincelleme
ve revizyon yapilmig olan standart ve degerler gecerli sayilacaktir.

Uriinlerin tedarikine ait toplam adetler degismeyecek sekilde bedenlere ait sayilar, idare

tarafindan s6zlesme agamasinda yiikleniciye bildirilecektir.

Teslim edilecek olan UMKE kiglik tisért kumasg: ile miihiirlit numuneler arasindaki renk
tonu farkliligi, TS 423-2 EN 20105-A02’ye gére D65 standart 151k kaynaf: altinda
karsilastirildiginda Gri Skala degeri en az 4 olacaktir.

Kiyafetlerde model 6zellikleri ve dikis ozellikleri, 5. Model Ozellikleri bsliimiinde yer
alan isteklere uygun olacaktir. Kiyafetlerin renklerine iligkin pantone degerleri Ek 2°de
ve diger hususlar (bayrak, logo ve yazilar) Ek 3’te yer alan dzelliklere uygun olacaktur.

Kiyafetlerde kullanilan etiketler, ambalajlama ve etiketleme bagliginda yer alan isteklere
uygun olarak kiyafetlerin i¢ kisimlarinda yer alacaktir.

Yukarida alima konu olan kiyafetler, s6zlesmede belirtilen takvim giintinde tek parti
veya li¢ parti seklinde Idare’ye teslim edilecektir. Kiyafetler, Saglik Bakanligi Depolan
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2.14.

Timurhan Mahallesi Mevkii Konutlar1 No:19 Akyurt/ANKARA adresinde bulunan
depolara teslim edilecektir. Kiyafetlerin depoya yerlestirme islemi, yiiklenici firma

tarafindan gerceklestirilecektir.

Bu sartnamede yer almayan hususlarda Idari Sartname Hiikiimleri gecerlidir.

3. TEKNIK OZELLIKLER (Kumas ve Yardimci Malzemeler i¢in)
3.1. Kishk Tisort Kumas
Kishik tisort kumasgi teknik 6zelliklerine iligkin degerler, tolerans sinirlar1 ve istenen ve
beklenen ozelliklerin test metotlann agagida yer alan Cizelge 1°de belirtildigi gibi
olacaktir. Kumas rengi kirmizi (Pantone Degeri 18-1763 TPX), malzemesi 3 iplik igi
sardonlu siiprem olacaktir. Kumasin Oko Tex 100 standardina Uygunluk Belgesi
olacaktir. Bu belge, parti teslim muayenesi asamasinda teslim edilecektir.
Cizelge 1. Kishk tisort kumas: teknik ozellikleri
Ozellik Deger Tolerans Test Metodu
TS 4739 ve/veya 25 Nisan
2015 tarihli Resmi Gazetede
yayimlanan “Tekstil Elyaf
o % 65 Pamuk Isimleri ve Tek.stll Uriinlerinin
Malzeme cinsi . +%5 Elyaf Kompozisyonlariyla
% 35 Poliester £ .
Ilgili Etiketleme ve Isaretleme
Hakkindaki Y6netmelik”
(b:ibmal) (apamu:8,5)
(apolyester: 1,5)
. 3 Iplik penye o
Doku sekli Stiprem (sardonlu) Biiyiiteg vasitasiyla
Metrekare agirhg: 330 gr/m? +%5 TS en 12127
3938-2, d
Patlama mukavemeti 600 kPa EN AZ TEEN[30 1 eney
alani ¢ap1 30,5 mm,
Boncuklanma mukavemeti 4 EN AZ ISEN ISO. 129451,
10.000 devir
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Cizelge 1. Kishik tisort kumasi teknik ozellikleri (devam)

Ozellik Deger Tolerans Test Metodu

TS EN ISO 6330, Cizelge Bl

Yikama sonrasi Islem No:4N, Kurutma: Dogru

boyut degigim +04 3 EN COK boyunca askida kurutma
(en ve boy yonlerinde) yapilacakdr.

TS EN 5077,

TS EN ISO 3759
Yikamaya karsi TS EN ISO 105-C06, Cizelge
renk hashgi 4 EN AZ 4-A1S,
(akma ve solma) cok lifli refakat bezi
Siirtmeye karsi Kuru siirtiinme: 4

EN ISO 105-X12
renk hashg Yas siirtiinme: 4 ENaZ | IoENDD

TS EN ISO 105-E04,
cok lifli refakat bezi

Tere karsi (alkalik/asidik)

renk hashg (akma ve solma) % B

3.2. Reflektif Malzeme

Kiyafette, glimiis renkli diiz reflektif malzeme ve reflektif baski kullanilacaktir.
Reflektif geritlerin bant genislikleri, kullanim yerleri ve sekilleri, gekilleri, 5. Model

Ozellikleri boliimiinde yer alan dzelliklere uygun olacaktir.
3.2.1.Kullanim

Reflektif serit ve yazilar, teknik sartname biinyesinde belirtildigi dl¢iilerde ve sekillerde
olacaktir. Kiglik tisértiin arka kisminda bulunan UMKE yazis1 ve Saglk Bakanlig:
logosu reflektif baski, varsa diger reflektifler dikis uygulamali olacaktir. Tim
reflektifler, uygulandig1 yere gore tek parga olacaktir. Reflektif malzemenin kumas
{izerine uygulamasinda reflektif iireticisinin tavsiyelerine uyulacaktir. Bu amagla firma,
muayene ve kabul asamasinda kullanmig oldugu reflektif malzemenin nasil
uygulanmasi gerektigini anlatan (marka ve model olarak detayli bir sekilde anlatan ve
aciklayan) reflektif {ireticisinin hazirlamig oldugu orijinal ve Tirkge terclimeli
dokiimanlar1 Idare'ye teslim edecektir. Firmanin, reflektif iiretici firmanin tavsiyelerine

gore hareket edip etmedigi bu dokiimana gore kontrol edilecektir.
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3.2.2.Geri Yansitma Katsayisi

Reflektif malzemenin renk koordinatlar ve geri yansitma katsayilari, TS EN 471 B6lim
6.1 Cizelge 5’¢ uygun olacaktir. Test sartlart ve Ol¢lim metotlari, TS EN 471°de
belirtildigi sekilde yapilacaktir. Kullanilan reflektif malzemeler, TS EN 471 Cizelge
8’de belirtilen deneylere maruz birakilacak ve her bir deney numunesi deney sonucunda
TS EN 471 Madde 6.2.1, 6.2.2 ve 6.2.3’lin fotometrik kurallarinin tamamim
kargilayacaktir. Reflektif malzeme, en az 20 yikama ¢evrimine ve 20 kuru temizlemeye
uygun olarak iliretilmis olacaktir. Bu nedenle TS EN 471°de belirtilen ilgili testlerin
yapilmasinda yikama ve kuru temizleme degerleri 20 olarak alinacaktir. Eger kiyafette
kullamilan reflektif kuru temizlemeye uygun degilse (bu husus reflektif iireticisinin
orijinal katalog ve dokiimanlariyla belgelenecektir), bu durumda sadece yikama testi

yapilacak ve en az 20 yikama ¢evrimine uygun iretilmis ve kiyafete uygulanmug
olacaktir.

3.3. Fermuarlar

3.3.1.Fermuarin en az TSE veya Uluslararas: Standartlara Uygunluk Belgesi olacaktir. Bu

belge, muayene ve kabul asamasinda teslim edilecektir.
3.3.2.0n kapamada kapal uglu, tek yonlii fermuar kullanilacaktr.

3.3.3.Fermuarin dis tipi dikisli spiral, dis malzemesi poliester, zincir eni 4,50-6,50 mm

arasinda olacaktir.

3.3.4.Fermuar seritleri, poliester olacaktir.
3.3.5.Fermuar, otomatik biitiinlesmis kursore sahip olacaktir. Kursorler, ginko {izerine epoksi

akrilik boyama ve normal elcik olacaktir.
3.3.6.Fermuar, Okoteks Standart 100, Sinif 1 standartlarinda olacaktir.

3.3.7.Fermuar ozellikleri tayini, TS EN 16732’ye gore yapilacaktir.
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4. GENEL DIiKiS OZELLIKLERI
4.1. Diiz dikislerde, 4-5 dikis/cm dikis adimi kullamlacaktir. Dikim teknigi, dikis sekli ve
dikis ozellikleri igin Bélim 5. Model Ozellikleri bolimiinde yer alan 8lgii ve
¢izimlerden yararlamlacaktir.
4.2. Kullanilan dikis ipliklerinin en az TSE veya Uluslararas: Standartlara Uygunluk Belgesi
olacaktir.
4.3. Kuyafetlerin dikilmesinde TS 8288’e uygun poliester veya pamuk poliester karigimi
dikis iplikleri kullanilacaktir.
4.4. Reflektif kisimlar varsa bu kisimlarin dikilmesinde, reflektif iireticisinin tavsiyelerine
uygun dikis iplikleri kullanilmalidir.
4.5. Ipliklerin rengi, dikis 6zelliklerinde belirtilen agiklamalara uygun olacaktur.

Sayfa 8 /24



ACIL SAGLIK

HIZMETLERi GENEL KISLIK TiSORT o
MUDURLUGU TEKNIiK SARTNAMESI
UMKE

5. MODEL OZELLIKLERI

5.1. Kishk Tisért Goriiniim Ozellikleri

MR W e

MEDICALRESCUE

. Kirmizi renktedir.

Dik yakali, fermuarlidir. Fermuar lacivert renktedir.

Uzun takma kolludur. Kol agz1 kirmizi ribanadir.

Etek ucu kirmizi ribanadir.

Sag kol tizerinde nakig ile yapilmus aplike Tiirk bayragi, sol kol iizerinde ise 7 cm
capinda lacivert velkro bant yer almaktadir.
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6. Sol 6n bedende gogiis tizerinde nakis ile yapilmis aplike T.C. Saglik Bakanligi
logosu ve altinda nakis ile yapilmis UMKE yazis1 bulunmaktadir.

7. Sag 6n bedende g6giis lizerinde kimlik bilgileri igin kullamilmak {izere alt alta
yerlestirilmis iki adet lacivert velkro bant yer almaktadir.

8. Arka bedende reflektif baskili T.C. Saglik Bakanlig logosu, T.C. Saglik Bakanlig
yazisi, UMKE ve MEDICAL RESCUE yazilar1 bulunmaktadir.

5.2. Kishk Tisort Model Teknik Cizimleri ve Ol¢iilendirme

5.2.1.Bu sartnamede bahsi gecen giysilerin beden &lgiilerinin belirlenmesinde, ISO 8559-

2:2017-03 standardi temel alinmustir. Beden &lgiileri, santimetre (cm) cinsinden

verilmistir.
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; Im |

| 3

L

L 1 A IVWIE Sk |

Cizelge 2. Kishk tisort bay beden élcii cizelgesi
o Agldama ao | @ | &0 | 6 | 6 | 66 | 68

A ¥, GOGUS 50 52 54 56 59 62 65
B 14 ETEK 40 | 42 44 46 49 52 55
C | OMUZDAN BOY 64 65 66 67 69 71 73
D KOL BOYU 56 57 57 58 58 59 60
E v, KOL EVi(diiz) 21 | 21,5 | 22 | 225 | 23 24 25
F KOL AGZI (ribanada) 8,5 9 9,5 10 | 10,5 | 11 | 11,5
G TUM OMUZ 41 43 45 47 49 51 53
H YAKA ACIKLIGI 15 15 15,5 16 16,5 17 175
I ON YAKA DUSUKLUGU 75 | 75 | 7.5 8 8,5 9 9,5
J ARKA YAKA DUSUKLUGU 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5
K | YAKA GENISLIGI 8 8 8 8 8 8 8
L FERMUAR BOYU 22 22 22 22 22 22 22
M | OMUZ DUSUKLUGU 4 4 4 4 4 4 4

e Tiim &lgiilerde +0,5 cm tolerans olabilir.
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Cizelge 3. Kishk tisért bayan beden él¢ii cizelgesi
Sembol Aciklama X3 3 M E AL AXL | SN
(34) | 36) | (38) | (40) | (42) | (449 | (46)
A 5 GOGUS 46 48 50 52 55 58 61
B % ETEK 36 38 40 42 55 58 61
C OMUZDAN BOY 60 61 62 63 65 67 69
D KOL BOYU 54 55 55 56 56 57 58
E 15 KOL EVi(diiz) 17,5 | 18 | 185 | 19 20 21 22
F KOL AGZI (ribanada) 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
G TOM OMUZ 36 37 38 39 40 41 42
H YAKA ACIKLIGI 15 15 155 | 16 | 16,5 17 17.5
I ON YAKA DUSUKLUGU 75 | 25 8 8 8,5 9 9,5
J ARKA YAKA DUSUKLUGU 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5
K YAKA GENISLIGI 8 8 8 8 8 8 8
L FERMUAR BOYU 22 22 22 22 22 22 22
M OMUZ DUSUKLUGU 4 4 4 4 4 4 4

e Tiim él¢ciilerde +0,5 cm tolerans olabilir.
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5.3. Model Dikim Ozellikleri

Model dikim 6zelliklerine iliskin verilen 6lgiiler, bay L bedene aittir. Bayan bedeninde
ve hem bay hem de bayan bedenine gore biiyiik ve kiigiik bedenler igin yapilacak
serilendirmede oranlar ve estetik degerler korunacak sekilde 6l¢lilendirmeler degisebilir.

Logo ve yazilar bedene gore serilenip yerlesimi yapilacaktir.

Saghk Bakanhig logosu ve Turk Bayrad aplike nakis,
UMKE yazisi nakis olacaktir

@ Fermuar
\&/x
by \

%
3 Y
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1. Etek ucunda ve kol ucunda ribana bant olacaktir.
2. Omuz birlestirme, kol takma ve yan kapama dikisleri dort iplik overlok olacaktir.
Omuz dikisi esnemeyecek nitelikte olacaktir.
Gaze dikisi yapilacaktir.
4. Kimlik bilgileri i¢in 2 adet lacivert velkro bant dikilecektir. Velkro bant dlgiileri 7,5 x
2.5 cm olacaktir.
S. Yukanidaki 6l¢iiler + 0,5 cm toleransli olabilecektir.

6. LOGO VE AMBLEMLER

6.1. Teknik sartnamede belirtilen yerlerde kullanilacak logo ve amblemler agagida belirtilen
sekil ve dzelliklerde olacaktir:

6.1.1.T.C. Saglik Bakanlifi Logosu; gri reflektif kumas iizerine 7 em (2 mm) c¢apinda,
kirmizi ve turkuaz (Iplik no: 7893) renklerde 40 numara mat iplikten nakis olacaktir.

Logonun renkli ve orijinal ¢izimi sdzlesme sirasinda verilecektir.

6.1.2. Tiirk Bayragi; 4,5x6,75 em boyutlarinda 40 numara kirmizi zemin lizerine beyaz mat
iplikten nakis (8.700 vurus) olacaktir. Tiirk Bayragi’ndaki ay-yildizin oranlari, 2893

sayili Tiirk Bayrag: Kanunu’na uygun olmalidir.

6.1.3.Sirtta 12 cm (2 mm) genisliginde (en) ve 14,5 em (2 mm) yiiksekliginde (boy)
Saglik Bakanligi logosu, logonun altinda 16,5x1,5 em T.C. Saghk Bakanlifn yazisi,
onun altinda Arial Black yazi karakterinde 6,5x29 e¢m (= %10) boyutlarinda UMKE
yazisi ve altinda 2x29 em (= %10) boyutlarinda MEDICAL RESCUE yazisi reflektif
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baski yapilacaktir.

Kiyafetlerde kullamlan logo ve amblemlerin son hali iiretim &ncesi Idare tarafindan

onaylandiktan sonra seri iiretime gegilecektir.

KONTROL VE MUAYENE

Teknik Sartname’de istenilen belgelerin kontrolii yapilacaktir. Belgeler, parti teslim
muayenesi asamasinda teslim edilecektir. Yurt disi belgeler, Noter tasdikli ve Tiirkge

terciimeli olacaktir.

Boyut muayenesinde, numuneler esnetilmeden serbest halde uygun bir 6l¢ii aleti ile

Olgiiliir ve teknik 6zelliklerde istenen degerleri kargilayip karsilamadigina bakalir.

Muayene sirasinda numune almak igin gerekli personel ve malzemeler, firma tarafindan
hazir bulundurulacaktir. Muayene i¢in numune olarak alinmak sureti ile eksilen miktar,
firma tarafindan tamamlanacaktir. Muayene sirasinda bozulan ambalajlarin kapatilmasi

ve gcemberlenmesi firma tarafindan yapilacaktir.

Alman numunelerde &lgiilerin, kumag ve yardimeir malzemelerin &zelliklerinin, dikis
6zelliklerinin, model 6zelliklerinin, bayrak, logo, yazi ve etiketlerin 6zelliklerinin teknik
Sartname’ye uygunlugu kontrol edilecek; kiiglik-biiytik-kritik hatalar olarak
degerlendirmeye tabii tutulacaktir.

Kislik tigért muayenesi, normal giin 1s13inda veya benzeri suni 151k altinda yapilacak;
her biri tek tek gdzden gegirilerek Cizelge 4°de belirtilen hatalar yoniinden degerlere
uygunluklari kontrol edilecektir. Tespit edilen hatalar Cizelge 5°de belirtilen kritik,
biiyiik ve toplam (biiyiik-+kiiciik) hatalar i¢in uygulanacak kabul sayisina esit veya daha

az ise liretim partisi kabul edilecektir.
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Cizelge 4. Kishk tisortte goriilebilecek hatalar

Degerlendirme

Hata Tiirii Hatanm Tanimi
Kritik | Biiyiikk | Kiigiik
. . Kiyafetlerde kesik, delik, yirtik, patlak, kolayca
Pehk, ke_sm’ ywak, goriilebilen iplik kagiklar1 gibi kumas hatalarinin X
ilmek kacigi, vb.
bulunmasi
Dikis uglarinin pekistirilmemis olmasi X
Dikis biiziilmesi, dikis dénmesi gibi gériiniim bozan X
dikis hatalan
Dikis ayarsizligindan dikisin zincir yapmasi X
o Kesilmemis (temizlenmemis) ve sarkan dikis ipligi X
Dikis hatalari veya kumas ipligi uglar1 bulunmasi
Kiyafetin simetrik pargalarmin doku yonii bakimindan
4 ; X
es durumda dikilmemis olmasi
Kenar kapama dikiglerinin eksik olmasi X
Herhangi bir yerde normalden kolayca fark
edilebilecek ve goriiniimii bozacak olgiide dikis X
yigilmasi ve dikis atlamasi
Herhangi bir tekstil fermuarinin eksik olmasi X
Herhangi bir tekstil fermuarmin kirik olmasi X
Fermuar tekstili yerlerinin kullanimi etkilemeyen
ancak goriiniimii etkileyen onemdeki uyumsuzlugu ve X
Fermuar otluk olmasi
Fermuarin bozuk olmasi X
Fermuarin u¢ noktalarinm ayni diizeyde bitmemesi X
Fermuarlarin  dislerinde eksiklik olmas1 ve/veya
X
kullanim zorlugu
Sabit yag, pas ve kiif, | Kiyafetlerde herhangi bir yagl, kirli, lekeli yerlerin X
kir lekeleri bulunmasi (sabun ve deterjanla ¢ikmayan nitelikte)
Fermejiiplerin yerinde kullanimi etkileyecek olgiide
Fermejlip uyumsuzlugu, potluk ve kasilma olmasi %
Eksik ve farkl | Kiyafetlerde herhangi bir parganin eksik ya da farkh X
parcalar veya yanlis yerde olmasi
Etiketlerin eksik olmasi, ayni yerde olmamasi, gereken
Etiket bilgileri tam olarak igine almamasi, okunaksiz, silik X
olmas
Reflektif baski ve logo Reflektif baski ve logolarin olmamasi veya eksik/hatali X
olmasi
Olgii hatas1 Tiim dlgiiler X
NN
WA
<
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MUDURLUGU TEKNIK SARTNAMESI
UMKE

7.6.

T

7.8.

Biiylik ve toplam (biiyiik-+kii¢iik) hatalarin muayenesi i¢in numune, kritik hatalarin
muayenesi igin ayrilan kolilerin iizerinde sondajlama usulii yapilacak ve miimkiin
oldugu kadar ¢ok koliden numune alinmasi esas olacaktir. Muayeneye arz olan grubun
biiyiikliigline gore alinacak numune miktar1 ve bu numunelerden kabul edilebilir toplam
hata sayilarn MIL-STD-105E Standardina gore Cizelge 5°de belirtildigi gibi olacaktir.
Muayene ve kabul islemleri igin alinan numunelerin yerine firma aym say1 ve

dzelliklere sahip tiriinleri Idare’ye teslim edecektir.

Cizelge S. Numunelerin kalite kontroliinde kabul edilen hata sayilan

e owrrne. | Muayene Sirasinda Kabul Edilebilir Hata Sayis1 (AQL= 4)
Parti Bityiikliigii .
(Adet) Kontrol Edilecek Kritik, Biiyiik, (Bilyik+Kiigiik)
Numune (adet)
2-8 2 0-1
26-50 8 1-2 (1 hata kabul, 2 ve iistii hata red)
151-280 32 3-4 (3 ve alt1 hata kabul ,4 ve iistii hata red)
501-1.200 50 7-8 (7 ve alt1 hata kabul, 8 ve iistii hata red)
1.200-3.200 125 10-11 (10 ve alt1 hata kabul, 11 ve {istii hata red)
3.201-10.000 200 14-15 (14 ve alt1 hata kabul,15 ve iistii hata red)
10.001-35.000 315 21-22 (21 ve alt1 hata kabul, 22 ve iistii hata red)

Idare’ce gerek goriilmesi halinde; ara denetim ve/veya teslimat agamalarinda alinan
numuneler, masraflar Yiikleniciye ait olmak iizere Idare’nin belirleyecegi Kamu Kurum
ve Kuruluslarina, Universitelerin Tekstil Mithendisligi Boliimlerine ait laboratuvarlarda
Idare’nin denetiminde teknik 6zelliklerde belirtilen 6zellikleri saglayip saglamadigimn

kontrolii i¢in analize tabi tutulacaktir.

UMKE kuyafeti kiglik tigortte hata bulunmasi durumunda Idare’nin belirleyecegi siire
igerisinde tiim masraflar (nakliye, kargo, posta vb.) yiikleniciye ait olmak iizere yenisi

ile degistirilecektir.
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8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME

Kislik tisortiin i¢ kismunda kalacak sekilde sol yan dikis hattina; yikama ile
silinmeyecek sekilde firma ismi, kullamlan kumaslarin hammadde igerikleri, beden,
kullanim ve bakim talimatlari bilgilerini iceren beyaz etiketler ile kisi isimlerinin
yazilacag) bos isimlik dikilecektir.

Kislik tigortiin yaka dikisine beden etiketi, bay /bayan ibaresi ve¢ UMKE kurum ismi
dikilecektir.

Kiyafetlerin her biri ayr1 katlanarak ambalajlanacak, her beden ayr kolilerde olacak
sekilde oluklu mukavva kutulara konulacaktir. Kutular {izerine malzeme adi, iginde
bulunan kiyafetlerin beden 6l¢iileri, miktari, imal yili, firma isim ve adresi yazilacaktir.
Kutular, icerisindeki agirhigi tasiyabilecek saglamlikta, agilmayacak sekilde

yapistirilmig ve/veya ¢cemberlenmis olacaktir.

GARANTI SARTLARI

Yiiklenici firma iiriinler i¢in kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yil garanti
verecektir. Hatali tirlinler yiiklenici firmaya teslim edildikten 30 (otuz) is giinii
igerisinde yenisi ile degistirilecektir. Degistirme ile ilgili nakliye, kargo ve posta dahil

tiim masraflar yiiklenici firmaya aittir.

Idare gerekli goriir ise imalat hatasi (malzeme ve ig¢ilik) bulunan iirtinler dagitimi
yapilan birimlerden toplanacaktir. S6zlesmede belirtilen teslim siiresi ile orantili olarak
Idare’ce verilecek siire icerisinde, yiiklenici firma toplanan hatali malzemeleri Idare’den
teslim alarak yenisi ile degistirecektir. Degisimi yapilan malzemelerin Teknik
Sartnameye uygun olarak muayene ve kabul iglemleri yapilacaktir. Degistirme ile ilgili

tiim nakliye, kargo, posta ve laboratuvar masraflar1 yliklenici firmaya aittir.
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EK-1

Yasakh Boyarmadde Listesi
Yasakh Azo Boyarmaddeler
(Indirgen sartlarda boyarmaddelerden agiga gikabilecek yasakl aril aminler)
MAK II-A I

Benzidine (92-87-5)
4-Chlor-otoluidine (4-Chlor-2-methylaniline) (95-69-2)
2-Naphtylamine (91-59-8)
4-Aminobiphenyl (Biphenyl-4-ylamine) (92-67-1)
MAKIII-A IT

o- Tolidine (3,3-Dimethylbenzidine) (119-93-79)
o-Diansidine (3,3-Dimethoxybenzidine) (119-90-4)
3.3-Dichlorobenzidine (91-94-1)
4-Chloroaniline (106-47-8)
o-Toluidine (2-Methylaniline) (95-53-4)
o-Aminoazotoluene (97-56-3)
2-Amino-4-nitrotoluene (99-55-8)
2,4-Diaminotoluene (95-80-7)
2,4-Diaminoanisole (4-Methoxy-1,3-phenylenediamine) (615-05-4)
4,4-Diaminobiphenylmethane (101-77-9)
4,4-Diamino-3,3-dimethylbiphenylmethane (838-88-0)
4,4-Diamino-3,3-dichlorobiphenylmethane (101-14-4)
4,4-Diaminobiphenylether (101-80-4)
4,4-Diaminobiphenylsulfide (139-65-1)
2,4,5,-Trimethylaniline (137-17-7)
p-Cresidine (2-Methoxy-5-methylaniline) (120-71-8)
o-Anisidine (2-Methoxyaniline) (90-04-0)
2,4-Xylidine (95-68-1)
2,6-Xylidine (87-62-7)
4-Aminoazobenzene (60-09-3)
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Kanserojen Boyarmaddeler
C.L Disperse Blue 1

C.I. Disperse Orange 11

C.IL Disperse Yellow 3

Alerjik Boyarmaddeler
C.IL Disperse Blue 1

C.IL Disperse Blue 3

C.I. Disperse Blue 7

C.I. Disperse Blue 26
C.I. Disperse Blue 35
C.L. Disperse Blue 102
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.I. Disperse Brown 1
C.I. Disperse Orange 1
C.I. Disperse Orange 3
C.I Disperse Orange 76=37
C.IL Disperse Red 1

C.I Disperse Red 11

C.I Disperse Red 17
C.I. Disperse Yellow 1
C.I. Disperse Yellow 9
C.I Disperse Yellow 39
C.I Disperse Yellow 49
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EK-2

Pantone Degerleri

Kirmizi Tonu: Pantone 18-1763 TPX

Lacivert Tonu: Pantone 19-4010 TPX
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EK-3
Bayrak, Logo ve Yazilar

Uriin Arkasinda Kullamlacak Logo

v

"

| genisligi(eni):12 cm
\ Eﬂksekfi@i(boyu}l: 14.5 cm
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J’@ Saglik Bakanhg

| 6.5x29cm, ARIAL BLCK
| yazi karakterinde olacaktir. |
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2x29cm, ARIAL BLCK
yazi karakterinde olacaktir,
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Saghk Bakanhg Logosu

cap! 7 cm olacaktir.

2.2x10cm, ARIAL BLCK
yazi karakterinde olacaktir.
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Kishik Tisortte Kullamlacak Bayrak Olgiileri

4.5 cm

6,75 cm

x
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